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RESUMO:

A energia renovável fotovoltaica vem ganhando espaço no cenário atual, uma vez que a mesma depende apenas da incidência de radiação solar para geração de energia. Polímeros conjugados vêm sendo aplamente estudados para aplicação em células solares orgânicas (OPV)1. Porém, ainda apresentam menores eficiências que alguns dispositivos, portanto o grande desafio é a síntese de polímeros com alta mobilidade de cargas e alta solubilidade2 . Assim, cresce o interesse para a obtenção de polímeros específicos, e consequentemente, o estudo da síntese para formação dos mesmos. A polimerização por transferência catalítica de Kumada (KCTP) destaca-se nesse âmbito, por ser uma polimerização quase viva, tende a formar polímeros mais regulares, com baixa dispersidade, em sistemas sintéticos mais brandos. Esse projeto tem como objetivo a síntese de monômeros e homopolímeros conjugados utilizando KCTP para formação de polímeros regulares, com baixa dispersidade, e consequente alta mobilidade de cargas para aplicação em células solares. Primeiramente, foram sintetizados os respectivos monômeros alquil-ramificados a partir de uma rota sintética com 2 etapas, iniciada pela substituição nucleofílica da hidroquinona e posterior bromação do produto benzo-alcoxi. Os polímeros foram sintetizados pela KCTP utilizando cloreto de ter-butil-magnésio. As sínteses dos derivados 1a (n-hexil metanossulfonato), 1b (2-butyloctyl metanossulfonato), 2a (1,4-bis(hexiloxi)benzeno), 2b (1,4-bis[(2-butiloctil)oxi]benzeno) tiveram rendimento de 60,5%, 58%, 58,8% e 57,4%, respectivamente. Todos os derivados foram purificados por cromatografia em coluna e caracterizados por espectroscopia de 1H-NMR, confirmando a estrutura dos materiais obtidos. Os monômeros foram sintetizados com sucesso e realizada a síntese dos polímeros conjugados em três diferentes tempos de polimerização 90 min, 8h e 17h, tendo-se obtido distintas massas molares. 
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